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ケイ素を主原料とした塗布型皮膜。浸漬、スプレーにて使用可能で高い防錆性、塗装との密着性を誇り、 

かつ、フッ素、亜鉛等非含有であり廃水の面でも従来の化成皮膜剤を凌駕します。 

 

■塗布型皮膜処理工程 

 

 

 

 

脱脂剤 性状 処理方法 温度（℃） 時間（分） 対象部材 

ケミクリーナー514AG 

粉末 浸漬 55-65℃ 5-10分 
 

リン酸塩・ケイ酸塩タイプ粉末型脱脂剤。表面調整剤含有 

ケミクリーナー3555 

液体 

浸漬 

50-70℃ 1-15分 
 

スプレー 

リン酸塩・ケイ酸塩タイプ液体型脱脂剤 

      

化成皮膜剤 性状 処理方法 温度（℃） 時間（分） 対象部材 

ケミボンダー5550 

液体 

浸漬 

常温 30秒-1分 
 

スプレー 

汎用素材向け弱アルカリ塗布型皮膜。 

 

 

鉄鋼（主として炭素鋼、合金鋼）向薬剤              アルミニウム合金向薬剤 
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塗装下地  塗布型皮膜 
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